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I. Preliminarii 

Curriculumul stagiului de instruire practica sudare - tinichigerie este un document 

normativ ~i obligatoriu pentru realizarea procesu lui de formare profesional tehnic 

postsecundar a tehnicienilorln domeniul exploatarii tehnice a transportului auto. 

Funqiile de baza ale Curriculumul sunt : 

act normativ al procesului de formare a abilitatilo r In contextul unei pedagogii axate pe 

competente; 

reper pentru proiecta rea didactica ~i desfa~urarea procesului educational din 

perspectiva unei pedagogii axate pe competente; 

componenta de baza pentru elaborarea st rategiei de evaluare ~i certificare; 

orientarea procesului educational spre formare competentei profesionale la elevi; 

Curriculumul este destinat: 

cadrelor didactice din institutiile de lnvatamant profesional tehnic postsecunda r ~ i 

mai~trilor de producere din cadrul atelierelor unde se va desfa~u ra practica; 

elevilor ce studiaza la specialitatea In cauza ~i pa rintilor acestora; 

membrilor comisiilor pentru examenele de calificare; 

membrilor comisiilor de identificare, evaluare ~i recunoa~tere a rezultatelor lnvatari i, 

dobandite In contexte non-formale ~ i informale. 

Scopul realizarii acestui stagiul de instruire practica consta In dezvoltarea competentei 

profesionale de executare a lucrarilor de sudare - tin ich igerie. 

Unitatile de curs/stagiile de instruire practica ce In mod obligatoriu trebuie certificate 

pana la demararea procesului de realizare a stagiulu i de instruire practica: 

- F.01.0.010 

- F.01.0 .011 

- F.02 .0.012 

- S.01.0 .040 

Studiu materialelor ~i interschimbabilitate 

Desen tehnic 

Masurari tehnice ~i tehnologia materialelor 

Practica de initiere In specialitate lacatu~a rie - mecanica 

II. Motivatia, utilitatea stagiului de instruire practica pentru dezvoltarea profesionala 

Stagiului de instruire practica sudare - tinichigerie- mecanica este un stagiul de initiere In 

specialitate, abilitatile dobandite vor fi utile ~ i aplicate ~i la realizarea stagiilor de instruire 

practica de specialitate - tehnologica . 

Stagiul de instruire practica sudare - tinichigerie asigura formarea cuno~tintelor ~i 

abilitatilor de baza In domeniul realizarii lmbinarilor nedemontabi le utilizate In constructia 

automobilului ~i tehnologiilor de lndreptare a deformatiilor ~i redresare a geometriei 

caroseriei , ce sunt necesare In procesu l de reparare a automobilelor. 

Ill. Competentele profesionale specifice stagiului de practica 

Tn cadrul stagiului de instru ire practica sudare - tinichigerie va r fi formate urmatoarele 

competente specifice : 

CS.1 . Organizarea locurilor de munca In atelierul de sudare - tinichigerie . 

CS.2.Executarea lucrarilor de lipire; 

CS.3.Executarea lucrarilor de sudare cu arc electric, manuala cu electrod fuzibil; 
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CS.4.Executarea lucrarilor de debitare cu get de plasma; 

CS.5.Executarea lucrarilor de sudare cu arc electric, semiautomata cu electrod fuzibil(M IG­

MAG) 

CS.6.Executarea lucrarilor de sudare cu arc electric, semiautomata cu electrod infuzibil 

(WIG/TIG); 

CS.7.Executarea lucrarilor de l ndreptare a deformatiilor loca le a caroseriei fara lntinderea 

metalului; 

CS.8. Executarea lucrarilor de lndreptare a deformatiilor locale a caroseriei cu lntinderea 

metalului; 

CS.9. Executarea lucrari lor de redresa re a geometriei caroseriei; 

CS.10. Executarea lucrarilor de lnlocu ire a elementelor deform ate/ deteriorate a caroseriei. 

Semestrul 

II 

Numarul de 

saptamani 

2 

IV. Administrarea stagiului de practica 

Numarul de 

ore 

60 

Perioada 

Conform 

orarului 

stabilit 

s I 14 

evaluare 

Fi~a de observatie 

~i evaluare 

credite 

2 



V. Descrierea procesului de desfa~urare a stagiului de practica 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

cs:1. Organizarea locurilor de munca in atelierul de sudare - tinichigerie . 

1.1. Familiarizarea cu regulamentul ~i 

regimul de lucru al atel ierulu i. 

1.2 . Realizarea instructajulu i vizand 

1.1 Regu lament ~i 

regim de lucru 

studiat 

securitatea ~i sanatate In munca la 1 1.2. lnstructaj 

lndeplinirea lucrarilor de sudare- realizat . 

tin ichigerie . 

1.3 . Selectarea ~i aranjarea 1.3. Aparate, scu le 

aparatelor,sculelor ~ i echipamentelor de ~i ech ipamente de 

proteqie . lucru selectate. 

1.4. Selectarea ~i aranjarea materialelor 

consumabile. 

1.5. Aplicarea cerintelor ~i normelo r la 

organizarea ergonomica a locului de 

munca. 

1.6. lntretinerea locului de munca In 

co respundere cu cerintele san itaro -

igienice . 

1.4. Materia le 

selectate. 

1.5. Loe de munca 

amenajat. 

1.6. Loe de munca 

cu rat . 

cs:2:executarea'*iUcrarilor de lipire 

2.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~e i, citirea dimensiunilor 

pentru lipire . 

2.2. Determinarea tipului de lipire 

aplicat ~i metodei de lmbinare a piese lor 

2.3. Selectarea materialului 

semifabricatulu i, aliajului de lipire ~i 

fluxul pentru executarea lucrarilor de 

lipire conform fi~ei de lucru. 

2.4. Selectarea aparatelor ~i stabilirea 

regimului de funqionare pentru lipire. 

2.5. Pregatirea suprafetelor pentru lipire 

2.6. Executarea lucrarilor de lipire cu 

respectarea normelo r de securitate ~i 

sanatate In munca 

2.7. Verificarea calitat ii lucrarilo r de 

lipire realizate In corespunde re cu schita 

din fi~a de lucru 

2.1 Fi~a de lucru 

analizata, dimen­

siuni stabilite . 

2.2. Tipul de lipire 

~i metoda de lmbi­

nare determ inata . 

2.3. Materialul 

semifabricatului, 

aliajul de lipire ~i 

fluxul selectat. 

2.4. Instrument de 

lipire selectat . 

2.5. Suprafetele de 

lipire pregatite. 

2.5. Piese lmbinate 

2.7. lmbinare 

verificata . 
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Observatia 

directa -fi~a 

de evaluare 

completata 

Observat ia 

directa - fi~a 

de eva luare 

completata 
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3.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~ei, citirea dimensiunilor 

pentru sudare. 

3.2. Determinarea metodei de lmbinare a 

pieselor 

3.3. Selectarea tipului ~ i dimensiunilor 

electrodului fuzib il In corespundere cu 

materialul semifa bricatului ~i 

dimensiunile acestuia. 

3.4. Stabilirea regirnului de sudarea In 

corespundere cu factorii determinati. 

3.5. Pregatirea suprafetelor pentru 

sudare 

3.6. Executarea lucrarilor de sudare cu 

respectarea normelor de securitate ~i 

sanatate In munca 

3.7 . Verificarea cal itatii lucrarilor de 

sudare realizate In corespundere cu 

schita din fi~a de lucru 

3.1 Fi~a de lucru 

analizata, 

dimensiuni 

stabilite. 

3.2. Metoda de 

lmbinare a 

pieselor 

determinata. 

3.3. Electrodul 

fuzibil selectat. 

3.4. Regimul de 

sudare stabilit. 

3.5. Suprafetele 

de sudare 

pregatite. 

3.6. Semifabricate 

sud ate 

3.7. Tmbinare 

verificata . 

3.8. Suprafata 
3.8. Prelucrarea suprafetelor cusuturii de I .. 

cusuturu de 
sud are 

sudare finisata. 

Observatia 

directa - fi~a 

de evaluare 

completata 

CS.4.Executarea lucrarilor de debitare cu get de plasma 

4.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~ei, citirea dimensiunilor 

pentru debitare. 

4.2. Stabilirea regimului de debitare In 

corespundere cu factori i determinati. 

4.3. Selectarea duziei pentru debitare In 

corespundere cu factorii determinati. 

4.4. Executarea lucrarilor de debitare cu 

get de plasma cu respectarea normelor 

de securitate ~i sanatate In munca 

4.5. Verificarea calitatii lucrarilor de 

debitare realizate In co respundere cu 

schita din fi~a de lucru 

4.1 Fi~a de lucru 

analizata, 

dimensiuni 

stabilite . 

4.2. Regimu l de 

sudare stabilit. 

4.3. Duza 

selectata . 

4.4. Semifabrica­

tul debitat 

4.5. Dimensiuni 

verificate. 
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directa - fi~a 

de evaluare 

completata 
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5.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~ei, citirea dimensiunilor 

pentru sudare. 

S.2. Determinarea metodei de 

lmbinare a pieselor. 

S.3 . Selectarea tipului ~i dimensiunilor 

5.1 Fi~a de lucru 

analizata, dimensiuni 

stabilite . 

5.2. Metoda de 

lmbinare a pieselor 

determinata. 

electrodului fuzibil In corespundere 15.3. Electrodul fuzibil 

cu materialul semifabricatului ~i selectat. 

dimensiunile acestuia. 

S.4. Stabilirea regimului de sudarea In 

corespundere cu factorii determinati. 

S.S. Pregatirea suprafetelor pentru 

sud are. 

S.6. Executarea lucrarilor de sudare 

cu respectarea normelor de 

securitate ~i sanatate In munca. 

S.7. Prelucrarea suprafetelor cusuturii 

de sudare. 

S.8. Verificarea calitatii lucrarilor de 

sudare realizate In corespundere cu 

schita din fi~a de lucru. 

5.4. Regimul de 

sudare stabilit. 

S.S. Suprafetele de 

sudare pregatite. 

S.6. Semifabricate 

sudate 

S.8. Suprafata 

cusuturii de sudare 

finisata . 

S.7. Tmbinare 

verificata. 

ryJodalita 1~i de 

evaluare 

Observatia 

directa -fi~a 

de evaluare 

completata 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

6/1 

CS.6.Exeq..itareal lucrarilorde sudare cl.i ardfelectric, semiautoniata cu elE~ctrod infuzibil 
"MH .. , 'F """ _. A 

6.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~ei, citirea dimensiunilor 

pent ru sudare . 

6.2. Determinarea metodei de 

lmbinare a pieselor. 

6.3. Selectarea tipului ~i dimensiunilor 

(WIG/TIG) 

6.1 F i ~a de lucru 

analizata, dimensiuni 

stabilite . 

6.2. Metoda de 

lmbinare a pieselor 

determinata. 

electrodului infuzibil In corespundere 1 6.3. Electrodul 

cu materialul semifabricatului ~i infuzibil selectat. 

dimensiunile acestuia. 

6.4. Stabilirea regimului de sudarea In I 6.4. Regimul de 

corespundere cu factorii determinati. 

6.S. Pregatirea suprafetelor pentru 

sud are. 

sudare stabilit. 

6.S. Suprafetele de 

sudare pregatite . 
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directa - fi~a 

de evaluare 

completata 
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Activitati I Sarcini de lucru 

6.6. Executarea lucrarilor de sudare 

cu respectarea normelor de 

securitate ~i sanatate In munca . 

6.7. Prelucrarea suprafetelor cusuturii 

de sudare. 

6.8. Verificarea calitatii lucrarilor de 

sudare realizate In corespundere cu 

schita din fi~a de lucru . 

6.6. Semifabricate 

sud ate 

6. 7. Suprafata 

cusuturii de sudare 

finisata. 

6.8. Tmbinare 

verificata. 

CS.7.Executarea lucrarilor de indreptare a deformatiilor locale a caroseriei fara intinderea 

7.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~ei, stabilirea tipul ui ~i 

dimensiunilor deformatiei. 

7.2. Determinarea metodei de 

lndreptare In corespundere cu 

caracterul defectu lui. 

7.3 . Selectarea echipamentelor ~i 

sculelor conform metodei de 

lndreptare selectata. 

7.4. Executarea lucrarilor de 

lndreptare cu respectarea normelor 

de securitate ~i sanatate In munca. 

7.5. Verificarea ca litatii lucrarilor de 

lndreptare. 

.. metalului 

7.1 Fi~a de lucru 

analizata, caracterul 

deformatiei stabilit. 

7.2 . Metoda de 

lndreptare selectata. 

7.3. Echipamente ~i 

scule de lndreptare 

selectate. 

7.4. Deformatia 

lndreptata. 

7 .5. Suprafata 

verificata . 

Observatia 

directa - fi~a 

de evaluare 

completata 

CS.8. Executarea lucrarilor de indreptare a deformatiilor locale a caroseri,ei cu intin 

8.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~ei, stabilirea tipului ~i 

dimensiunilor deformatiei. 

8.2. Determinarea metodei de 

lndreptare In corespundere cu 

caracterul defectului. 

8.3. Selectarea echipamentelor ~i 

sculelor conform metodei de 

indreptare selectata . 

8.4. Executarea lucrarilor de 

lndreptare cu respectarea normelor 

de securitate ~i sanatate In munca. 

8.5. Prelucrarea suprafetelorlndreptate. 

8.6. Verificarea calitatii lucrarilor de 

lndreptare. 

;i; metalUlui 

8.1 Fi~a de lucru 

a na lizata, ca racterul 

deformatiei stabilit. 

8.2. Metoda de 

lndreptare selectata. 

8.3 . Echipamente ~i 

scule de lndreptare 

selectate. 

8.4. Deformatia 

Ind re ptata. 

8.5. Suprarata finisata. 

8.6. Suprafata 

verificata. 
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Observatia 

directa - fi~a 

de evaluare 

completata 

6/1 

6/1 



9.1. Familiarizarea cu sarcina de lucru 

conform fi~ei. 

9.2. Masurarea parametrilor 

geometrici a caroseriei ~i stabilirea 

caracterului ~i gradului de 

deformatie. 

9.3. Determinarea metodei de 

lndreptare In corespundere cu 

caracterul deformatiei. 

9.4. Selectarea echipamentelor ~i 

sculelor pentru redresare. 

9.5. Executarea lucrarilor de 

redresare cu respectarea normelor de 

securitate ~i sanatate In munca. 

9.6. Verificarea calitatii lucrarilor de 

redresare In corespundere cu schita 

din fi~a de lucru 

analizata. 

9.2. Geometria 

caroseriei masurata, 

caracterul ~i gradul de 

deformatie stabilit. 

9.3. Metoda de 

redresare selectata. 

9.4. Echipamente ~i 

scule de redresare 

selectate. 

9.5. Caroserie 

redresata. 

9.6. Dimensiuni 

ve rificate . 

,fy1odalitati de 

evaluare 

Observatia 

directa - fi~a 

de evaluare 

completata 

Durata de 

realiza1·e 

ore/zile 

6/1 

'l'i"cs.J.o:''Exetutar,ea lucrarilor de inlocuire a elementelor deformate/deteriorate a caroseriei 

10.1. Familiarizarea cu sarcina de 1 10.1 Fi~a de lucru 

lucru conform fi~ei. analizata. 

10.2. Determinarea metodei de 

demontare a elementului defect ~ i 

metodei de montare a elementului 

nou. 

10.3 . Selectarea 

instrumentului/echipamentului 

pentru demontare. 

10.4. Selectarea 

instrumentului/echipamentului 

pentru montare. 

10.5. Executarea lucrarilor de 

demontare a elementului defect. 

10.6. Executarea lucrarilor de 

10.2 Metodele de 

demontare ~i 

montare stabilite. 

10.3. Instrument/ 

echipamentului 

selectat. 

10.4. Instrument/ 

echipamentulu i 

selectat. 

10.5. Elementul 

defect demontat. 

montare a elementului nou cu I 10.6. Elementul nou 

respectarea normelor de securitate ~i I montat. 

sanatate In munca . 

10.7. Prelucrarea suprafetelorlh 10.7. Suprafata 

locurile de lmbinare. finisata. 

10.8. Verificarea calitatii lucrarilor de 10.8. Dimensiuni 

lnlocuire realizate. verificate . 
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di recta - fi ~a 

de evaluare 

completata 

6/1 



VI. Sugestii metodologice 

Activitate de formare a abilitatilor de executare a lucrarilor de sudare - tinichigerie se 

va realiza sub nernijlocita dirijare ~i monitorizare a maistrului sau profesorului de instruire 

practica din cadrul atelierulu i institutiei de lnvatamant, unde se va desfa~ura stagiul de 

instruire practica. Initial maistrul sau profesorul de instruire practica va explica ~i demonstra 

executarea corecti3 a lucrari lor, ulterior elevul va executa independent lucrarile, fiind 

monitorizat ~i corectat de maistrul sau profesor de instruire. 

Pentru fiecare activitate/sarcina de lucru la etapa de pregatire a executarii acesteia, 

elevul initial va fi familiarizat cu procesul de lucru, normele de securitate ~i sanatate In munca, 

dotarea cu scule, instrumente, dispozitive ~i materiale necesare pentru efectuarea lucrarii date 

din fi~a de lucru. Modelul recomandat a fi~ei de lucru este prezentat mai jos. 

Model 

Fi~a de lucru 

Elevul _______________________________ _ 
Numele, prenumele 

Sarcina de lucru ----------------------------­
Semifabricatul materia lul --- -------

Schita 

semifabricatului 

cu dimensiuni 

Scule, 
Cerinte de 

Succesiunea executarii Regimul de securitate ~i 
Nr. instrumente ~i 

operatiilor prelucrare sanatate In 
utilaje aplicate 

munca 

1. 

2. 

3. 

VII. Sugestii de evaluare a competen!ei profesionale 

Evaluarea formarii competentei profesionale de executare a lucrarilor de sudare -

tinichigerie, va fi realizata la etapa realizarii independente a lucrarilor de catre elev prin 

observatia directa a maistrului/profesorului de instruire practica ~i completarii de acesta a fi~e i 

de observare ~i eva luare pentru fiecare categorie de lucrari cu aplicarea punctelor de la 1la10. 

Punctajul maxim se acorda In situatia realizarii depline ~i corecte a activitatii/produsulu i 

eval uat. Se recomanda de a aplica modelul de mai jos a fi~ei de observare ~i evaluare. 
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Model 

Fi~a de observare ~i evaluare 

Elevul _______________________________ . 
Numele, prenumele 

Sarcina de lucru -----------------------------

Nr. Activitatile/ produsele evaluate 
Punctajul Punctajul 

maxim a co rd at 

I. Pregatirea pentru executarea lucrarilor de sudare - tinichigerie 

1. Corectitudinea selectarii informatiei necesare pentru 
10 

executarea lucrarilor din fi~a de lucru. 

2. Materiale/sem ifa bricate selectate conform 
10 

specificului lucrarilor executate. 

3. Echipamente, scule, dispozitive ~i verificatoa re 
10 

selectate conform specificului lucrarilor executate. 

II. Executarea lucrarilor de sudare - tinichigerie 

4. Respectarea ordinei de executare a lucrarilor ~i 

gradul de realizare a acestora 
20 

5. Aplicarea corecta a sculelor, dispozitivelor ~i 
10 

verificatoarelor. 

6. Corectitudinea aplicarii a tehnicilor de prelucrare. 10 

7. Tncadrarea In timpul stabilit . 10 

8. Corespunderea dimensiunilor semifabricatului In 

urma prelucrarii cu dimensiunile indicate In fi~a de 10 

lucru. 

9. Aplicarea normelor de securitate ~ i sanatate In 

munca, prevenirea producerii incendiilor, proteqia 10 
mediului ambiant. 

Total 100 

/ __ 
Numele, prenumele semn3tura data 

*- Convertirea totalului de puncte acumulate i'n note se va realiza i'n corespundere cu 

prevederile ort.10 o REGULAMENTUL de orgonizore o studiilor i'n i'nvatamantul profesionol 

tehnic postsecundor ~i postsecundor nontertiar i'n bozo Sistemului de Credite de Studii 

Transferabile oprobot prin ordinul Ministrului Educatiei nr.234 din 25 mortie 2016 

VIII . Cerin!e fa!a de locurile de practica 

Stagiul de instruire practica la sudare - tinichigerie este de regula realizat In cad rul 

atelierului institutiei de lnvatamant, dar ~i In cadrul lntreprinderilor/organizatii ce dispun de 

ateliere specializate. 

Atel ierul de instruire practica sudare - tinichigerie trebuie sa fie amenajat cu: 

1. Post pentru demontare-montare a elementelor caroseriei; 
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2. Post de tinichigerie; 

3. Post de sudare de sudare cu arc electric, manuala cu electrod fuzibil; 

4. Post de sudare MIG/MAG WIG/TIG; 

5. Sisteme de ventilare generala a atelierulu i ~i exhaustoare locale la posturile de lucru . 

6. Trusa medicala; 

7. Echipamente de protectie co lectiva ~i individuale a elevilor. 

Dotarea minima a locurilor de munca/posturilor la care se va desfa~ura practica: 

Nr. Loculde Cerinte fata de locul de munca/postul propus elevului 

munca/postul 

1. Post pentru Elevator/canal de reviz ie, scule de destinatie generala, 

demontare-montare a dispozitive ~i verificatoare . 

elementelor 

cabinei/caroseriei 

2. Post de tinichigerie Utilaj specializat, cilindrii hidraulici,spot 

pneumatic,electric,ma~ina de ~lefuit,scule. 

3. Post de sudare cu arc Masa pentru sudare,echipament de protectie,cabina de sudare. 

electric, manuala cu 

electrod fuzibil 

4. Post de sud are Apa rat de sudat,butelii cu gaz inert,echipament de protectie. 

MIG/MAG WIG/TIG 

5. Post de debitare cu Apa rat de debitat cu jet de plasma,compresor,furtun pentru 

jet de plasma aer,echipament de protectie. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

;' ~;; 

Numaru.1 de 
Nr. 

crt. , 
Denumirea resursei 

Locul in care poate fi 
'" 

consultata/ accesata/' 
lli:ry~ ;:~: <; , ('. '''! $ < .>' '"~~W.-

exemplare 
1/,,,:}~.::· «-·'· ~ 

disparribile" 

1. 11. Sava, M. V. Popa, N. Dinescu, 

Tinichigiu vo psito r auto. Ed. Didactica 

~i pedagogica-Bucure~ti 2001 

2. I Tinichigiu vopsitor auto, manual 

pentru ~coli profisionale anul I. Ed 

Didactica ~i pedagogica-R. A. Bucure~ti 

2001 

3. I Su port de curs I Sudarea cu sarma­

electrod In mediu de gaz protector. 

Editura DVS -Asociatia Germana de 

sudura ~i tehnici conexe e.V., 

Dusseldorf, DVS Media GmbH, 

Dusseldorf. Traducere din limba 

germana 

13I14 

p roc u rata resursa .. 

biblioteca 20 

biblioteca 20 

biblioteca 40 



~ 

4. Suport de curs I Sudarea metalelor cu biblioteca 40 

electrod lnvelit. Editura DVS -

Asociatia Germana de sudura ~i 

tehnici conexe e.V., Dusseldorf, DVS 

Media GmbH, Dusseldorf. Traducere 

din limba germana 

5. Su port de curs/ Sudarea cu electrod biblioteca 40 

nefuzibil In mediu de gaz protector 

inert. Editura DVS -Asociatia 

Germana de sudura ~i tehnici conexe 

e.V., Dusseldorf, DVS Media GmbH, 

Dusseldorf. Traducere din limba 

germana 

6. Sudarea MIG I MAG I Notiuni de baza, biblioteca 40 

Service Training - Timisoara, 

reprezentanta producatorului de 

echipamente de sudare FRONIUS, 

Austria 

7. Surse on-line: internet 

www.gys.fr/ro .scribd.eom. 
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